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样品名称 水晶胶 

 

型号规格 BZ-4118A/B 

 

生产厂家 / 
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合材料有限公司 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
            

                    可靠性研究分析中心 

报告编号 FX03-201835114 

合同编号 FX0418-02557-02 

总 页 数 5 

 中国赛宝实验室 

（工业和信息化部电子第五研究所） 

） 



 

 
检测报告                                       合同号：FX0418-02557-02                           共 5 页  第 2  页 

中国赛宝实验室                           www.rac.ceprei.com                       Tel.: 020-87236986                   Fax: 020-87237185  

中国广州市天河区东莞庄路 110 号                                      rac@ceprei.com                              投诉电话: 020- 87237203 

 

                                  

 

检 测 报 告 
 

委托单位: 广州市百舜合成材料有限公司/广州市百庄复合材料有限公司 

地址：广州市增城石滩镇沙庄上围一路自编东 C4 号 

收样日期： 2018-05-18 

检测日期： 2018-05-22~2018-05-24 

样品名称： 水晶胶 

检测项目： 膨胀系数测试 

检测方法： IPC-TM-650 2.4.24:1994 Glass Transition Temperature and Z-Axis Thermal 

Expansion by TMA    

检测环境： 温度：26℃           湿度： 50％RH               

检测仪器: 热机械分析仪              型号：TMA 202                  编号：7443990002 

检测结果： 详见第 3 页~第 4 页。 
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1 样品描述 
表 1  样品信息 

样品名称 型号规格 数量 项目名称  照片 

水晶胶 BZ-4118A/B 1 膨胀系数测试 图 1 

 

 

 
图 1 样品的外观照片 

2 检测方法 

依据 IPC-TM-650 2.4.24:1994 及委托单位的要求，使用 TMA 对样品进行膨胀系数检测。检测条件：

升温速率：10℃/min，升温范围：-40℃～120℃。 

 

3 检测结果 

表 2    样品的膨胀系数检测结果 

检测项目 检测结果 

膨胀系数 

α1(-40℃~-20℃，ppm/℃) 96.97 

详见图 2 

α2(40℃~120℃，ppm/℃) 218.90 

备注：α1：样品 Tg以下的膨胀系数；α2：样品 Tg以上的膨胀系数。 

……本页以下空白…… 
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图 2  样品的 TMA 曲线 

……本页以下空白…… 
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注   意   事   项 

 
 

１． 报告无测试单位公章无效。 

２． 复制报告未重新加盖测试单位公章无效。 

３． 报告无主检、审核、批准人签字无效。 

４． 报告涂改、自行增删无效。 

５． 只对委托样品的测试结果负责。 

６． 如对报告有异议可按申诉程序要求执行。 

 

 

 

中国赛宝实验室 

(工业和信息化部电子第五研究所) 

          可靠性研究分析中心 

 

地    址： 广州市天河区东莞庄路 110 号 

邮政编码： 510610 

联系电话：（86-20）87236986  

传    真：（86-20）87237185 

投诉电话：（86-20）87237203 （分析中心） 

         （86-20）87236789 （赛宝总部）    

电子邮箱： rac@ceprei.com 

网    站： http://www.rac.ceprei.com 
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